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纳米高强钢铁材料增塑研究进展
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钢铁是制造业以及结构应用的主要材料，这很大程度上是因为它们拥有良好的强度与塑性，且价格低廉。材料工程界一直在不停研究更优越的强度
和塑性相结合的材料。具有纳米晶 /超细晶结构的纳米钢铁材料显示出优异的力学性能，例如卓越的硬度和强度，作为高强钢应用非常有吸引力。
然而，超强纳米钢铁材料通常在环境温度下具有低塑性，这极大地限制了它们的应用。由于晶粒细化方法提高强度受到塑性的限制，新的高强

度水平下增强塑性的方法成为钢铁材料高性能化的研究热点。
为了提高超细晶 /纳米晶钢铁材料的塑性，考虑通过调整微观组织结构来提高其加工硬化能力。通过对已经报道的同时具有高强度和良好塑性

的纳米结构钢铁材料的实验数据、组织结构的归纳，总结了优化纳米高强钢铁材料塑性的三种基本方法: 纳米第二相、微纳复合结构和多相不均匀复
合结构。这些增塑方法的主要机理是利用组织结构的改变提高超细晶金属的加工硬化能力以维持其良好的均匀塑性变形，以及利用组织相变提高
金属的塑性。这些不均匀纳米结构类似于复合物，具有共同的材料设计和力学原理。
本文归纳了钢铁材料常用的强化方法，综述了纳米 /超细晶高强钢铁材料提高塑性的方法，尤其是通过突出介绍一些新颖的纳米结构设计来实

现钢铁材料的高强高塑，总结了高强高塑纳米钢铁材料的变形机制，以期为纳米晶金属增强塑性研究提供参考。
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Steels have been widely used in manufacturing industries and structural applications because of their high strength，good plasticity and low
cost． A superior strength-plasticity synergy of steels has been pursued by material engineers and scientists． Nano /ultrafine-structured steels

show excellent mechanical properties，such as excellent hardness and strength，which are attractive as a high-strength steel．
However，ultra-high strength steels with nano /ultrafine-grained structure usually have low plasticity at ambient temperature，which restrict their

wide applications in many critical areas． Because grain refining results in low ductility of steels at high strength level，it has been a hot topic to de-
velop new means for enhancing plasticity．
In order to improve the plasticity of nano /ultrafine grained steels，it is considered to improve the strain hardening ability by tailoring the micro-

structure． In recent years，many nanostructured steels with high strength and good plasticity have been reported． By summarizing the experimental
data and microstructure characteristic of these reported high-strength nano-structured steels，it is concluded that the basic approaches for si-mul-
taneously optimizing the strength and ductility，such as second-phase nano-precipitate，micro /nanocrystalline composite structure，and multiple
phase heterogeneous structure． The mechanism of these methods is to improve the strain harding ability of nano /ultrafine grained steels by tuning
the structure，so as to maintain uniform plastic deformation or improve the plasticity by phase transformation． These heterogeneous nanostructures
are similar to composites，and share common material design and mechanical principles．
This review introduces the commonly used strengthening methods for steels． This artical also summarizes the methods for improving the plasti-

city of nano /ultra-fine grained high-strength steels，especially by highlighting some novel nanostructured designs to achieve high-strength and
high-plasticity of these steels，and discusses the deformation mechanism of these high performance steels． It is expected to provide inspiration for
research on enhancing plasticity of the nano /ultra-fine grained high-strength steels．
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0 引言

公元前 1 500年左右，人类就发明了制铁。工业革命拉
动了社会对钢铁需求量的增长。19 世纪大规模液态冶金技
术的出现进一步促进了钢铁材料的开发。这一时期国外开
展了大量合金钢的研究工作，如英国的高锰钢和工模具钢等

合金钢品种的出现。20世纪全球经济快速增长，在技术创新
推动下，钢铁工业获得空前的大发展。这一时期人们对不锈
钢的研发倾注了大量精力，同时，合金钢品种也不断涌现，在

微合金化技术与连续退火技术的研究基础上，低合金钢和汽

车钢层出不穷［1］。21世纪，以钢铁为代表的金属材料仍是应

用最广泛、最重要的材料之一。钢铁、有色金属等重点基础
材料的技术提升与产业化更是列入国家重点研发计划。重
点研发先进钢铁材料，钢铁工业将继续发展，材料性能显著

提高，并将对整个社会发展起到巨大的推动作用。先进钢铁
材料的含义是: 在环境性、资源性和经济性的约束下，以细晶
为核心，采用先进制造技术生产的具有高洁净度和高均匀度

特征的钢材，其强度和韧度比传统钢材高，且使用寿命延长，

满足 21世纪国家经济和社会发展的需求［2-3］。
强度和塑性是钢铁材料设计的准则，决定材料整体服役

性能。为了保护环境、降低能耗、节约资源，要求结构零部件
轻量化，这就需要提高金属材料的强度。而为了避免灾难性
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的脆性断裂，保证人民生命财产安全，又需要结构材料具有

好的塑性。可是，这两种性能通常被认为是相互排斥的，强
度的增加不可避免地伴随着塑性的下降，导致强度-塑性之间
的倒置关系。例如，均匀的纳米晶金属表现出大于 1 GPa 的
超高强度，但塑性令人失望，往往小于 5%［4-6］。因此，设计一
种新颖的微结构使高强度金属具有可观的塑性，从而实现理

想的强度与塑性协同效果是一个重大挑战。
近些年来，纳米科技得到了深入的研究和发展，纳米材

料展现出高强度、高硬度等优异的力学性能。因此，笔者希
望纳米科技的技术理论可以应用于新型高强高塑钢铁的设

计开发中，利用纳米不均匀组织以及纳米级的强化析出相来

大幅度提高钢铁材料的强度和韧性。
随着科学和工业技术的进步，钢铁材料高强度、高塑性

的要求是其发展的必然趋势。新型高强高塑钢的设计必须
充分考虑其制备、加工以及服役性能; 在克服传统高强钢缺
点的同时，还要考虑资源和环境问题，开发出新一代高强、高
塑、环保、节能、价廉的新型钢铁材料［7］。

1 钢铁材料的强化方法

目前，钢铁材料主要通过固溶强化、位错强化、析出强化
和细晶强化四种方法实现强化。固溶强化是在固溶体中引
入溶质原子导致晶格畸变，阻碍位错运动，另外，偏聚溶质原

子形成“柯氏气团”，对位错起到钉扎作用; 位错强化是通过
相变或者塑性变形使钢铁材料微观组织中位错密度增加，加

剧位错的相互作用，导致位错运动变得困难，从而使得钢铁

材料抵抗塑性变形的能力增强; 析出强化是在形成过饱和固

溶体的基础上，通过人工和自然过程析出或脱溶出细小的第

二相颗粒弥散分布于基体内，阻碍位错运动而起到强化作

用; 细晶强化是由于当材料晶粒尺寸比较小时，晶界数量明

显增加，位错运动变得困难，从而实现强化效果。总之，这四
种强化方式都是通过增加材料中的缺陷数量，实现对位错运

动的阻碍作用，增强材料抵抗变形的能力，从而实现强化的

目的。从图 1 可以看到各种强化方法的具体效果，其中位
错、固溶、析出强化效果有限，细晶强化可以使材料的屈服强
度得到大幅度提升［8-9］。一般的钢铁材料基本上都是多晶
体，通过晶粒尺寸( d) 可以划分为粗晶( d＞1 000 nm) 、超细晶
( 100 nm≤d≤1 000 nm) 和纳米晶( d＜100 nm) 。晶粒尺寸越

图 1 固溶强化、位错强化、析出强化和细晶强化机制的强化效果示意
图［8］

Fig. 1 Schematic illustrations of the solid solution strengthening，dislocation
strengthening， precipitation strengthening and fine grain strengthening
effects［8］

小，晶界数量增多，材料强度越高，并且其强度和晶粒尺寸满

足 Hall-Petch 公式，即 σs =σ0+Kd
－1 /2。

众所周知，晶粒细化至微米级( 1 μm 以上) 时，不仅可以
使钢铁材料强度明显提高，而且塑性和韧性也得到大幅度改

善［10］。同等载荷下，晶粒尺寸越小，不同晶粒之间的应变差
变小，应力分布更加均匀，变形更加均匀，避免了应力集中，

裂纹扩展时的阻碍增加，缓解了裂纹的扩展，使得材料断裂

之前可以承受更大的变形，从而使塑性得到明显改善。但
是，当晶粒尺寸细化到超细晶甚至纳米晶时，强度大幅度提

高的同时，塑性也明显恶化［11-13］，这是由于晶粒尺寸的细化

导致晶粒内部存储位错的空间缩小，塑性变形时位错增殖，

晶内位错很容易饱和，继而无法继续开动，导致塑性大幅度

下降［14］。近年来，通过等径角挤压 ( ECAP ) 、高压扭转
( HTP) 、累积轧制( AＲB) 、表面研磨( SMGT) 等一系列大塑性
变形和先进的形变热处理方法制备了超细晶 /纳米晶晶粒尺
寸的钢铁材料，实现了强度的大幅度提高。例如，Valiev
等［15］利用 ECAP 的方法使得含碳量为 0. 1%的低碳钢的抗拉
强度达到 1 025 MPa; Wang 等［16］利用 HTP 的方法获得了平
均晶粒尺寸为 53 nm的 316L不锈钢，其抗拉强度达到 2 230
MPa; Shakhova等［17］通过 304不锈钢室温轧制随后退火的方
法使得材料的屈服强度达到 2 050 MPa。然而，晶粒尺寸的
细化往往伴随着加工硬化能力的减弱，即塑性的大幅度下

降，限制了此类材料在实际工业生产中的应用。大量研究结
果显示［18］，对 IF钢、碳钢以及双相钢来说，如图 2所示，当晶
粒尺寸细化到 3 μm以下时，其加工硬化能力就开始显著下
降。当普碳钢的晶粒尺寸小于 2 μm 时，其强度可以大幅度
提升，但屈强比将接近于 1，几乎完全丧失加工硬化的能力。
同样在纳米晶铝合金、铜合金以及不锈钢材料中也发现了类
似的实验规律。因此，金属材料晶粒尺寸纳米化导致塑性降
低是一个普遍存在的现象。而高强度钢铁通常应用于建筑、
汽车及国防等领域，这些应用条件下除了要求高强度外，还

要求材料具备良好的塑性以满足材料的精准成型，并防止部

件的断裂和意外失效。通常同时提高材料的强度和延展性
非常困难，比如陶瓷、非晶等高硬度材料几乎没有塑性。因
此如何改善高强度钢铁的塑性，成为科学界和工业界亟待解

决的问题。

图 2 几种 BCC结构钢中晶粒尺寸与塑性的关系［18］

Fig. 2 The relationship of grain size and plasticity for several BBC steels［18］

2 高强度纳米钢铁材料的增韧方法

晶粒尺寸纳米化或超细晶化是提高钢铁材料强度的有
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效方法，然而面对高强度、低塑性的问题，目前其塑性损失的
理论主要有晶界对位错吸收理论、位错源缺失、位错运动湮
灭理论以及高的起始位错密度等。这些理论都可以归结于
超细晶 /纳米晶金属材料的低或无加工硬化能力，从而导致
塑性损失。因此，为了提高超细晶 /纳米晶金属材料的塑性，
可以考虑通过调整微观组织的组成来提高其加工硬化能力，

比如通过形成纳米孪晶、利用第二相粒子、微米晶 /纳米晶复
合、利用相变获得多相复合结构等方法［18］。
2. 1 第二相纳米粒子增强塑性
近年来，对钢中第二相粒子的研究不断加深，传统的弥

散强化牺牲塑性的观点得到了重新认识。对于可变形第二
相粒子，它不能直接阻碍位错的运动，在变形过程中也不会

产生大量的位错增殖，因此对加工硬化率的影响不大; 但对

于可变形第二相粒子，会在变形过程中产生大量位错圈，从

而导致加工硬化率明显提高，能够有效改善高强度纳米钢铁

的均匀塑性［19］。北京科技大学吕昭平课题组通过高密度有
序的 Ni( Al，Fe) 纳米颗粒增强作用设计了新型超高强度钢铁
材料［20］，如图 3所示，其屈服强度达到 2 GPa以上，并且具备
不低于 8%的延伸率。这种新型钢铁材料主要是通过在最低
错配度的基础上获得最大程度的弥散析出和高剪切应力的

方法实现材料强化。一方面，当点阵错配度最小时，析出相
颗粒的形核势垒明显降低，使得析出相颗粒均匀分布，从而

使析出相颗粒的体积密度和耐热性显著提高; 另一方面，低

错配度的共格界面使得增强相周围的弹性畸变有效缓解，从

而增强材料的塑性变形能力; 并且引入的第二相颗粒为不可

变形颗粒，位错对第二相颗粒的切过作用减弱，从而获得了

强度和塑性兼备的新型马氏体时效钢。

图 3 ( a，b) 高性能新型马氏体时效钢的力学性能以及( c) 退火态和
( d) 时效态的扫描透射电子显微镜( STEM) 照片［20］

Fig. 3 ( a，b) Mechanical properties of the novel high-performance marten-
sitic steel and STEM photographs for ( c) annealed and ( d) aging［20］

另外，在铁素体或者类铁素体( 如体心立方晶格的贝氏

铁素体和马氏体) 基体中复合马氏体、贝氏体、渗碳体和奥氏
体等强化相的一种或者多种的复相组织也是一种广泛应用

的解决超细晶钢强度-塑性搭配的方法［21］。比如在超细晶碳

钢的铁素体基体中均匀弥散球状的渗碳体颗粒得到超细晶

铁素体( α) +纳米晶渗碳体( θ) 的复相组织，这种组织已经被
充分证明可以提高超细晶碳钢的加工硬化能力和均匀塑性

变形的能力。此外，在纳米晶的钼合金［22］( 体心立方晶格)
和铝合金［23］( 面心立方晶格) 中加入硬质强化颗粒也可以改

善其加工硬化能力和均匀延伸率。超细晶 α+纳米晶 θ的复
相组织钢铁材料的化学成分和工艺路线简单，可以替代一部

分低合金高强度钢［24］。目前，制备超细晶 α+纳米晶 θ 复相
钢的方法主要有两类［21］: 大塑性变形的方法( SPD) ，常见的
有等径角挤压、冷轧和累积叠轧等; 先进热机械工艺过程
( ATMCP) ，主要以变形诱导相变和随后的退火的逆转变或者
析出强化为指导思想开发的热轧 /温轧工艺。这两种方法相
比，前者需要的塑性变形比较大，后者的制备过程中涉及到

复杂的相变过程。
东南大学方峰等［25］研究发现，强塑性变形( ε = 2. 60) 后

的珠光体钢丝 XＲD 结果显示，强塑性变形引起珠光体钢中
渗碳体回溶，部分碳原子溶入铁素体形成过饱和铁素体。强
塑性变形钢丝再经过 200～300 ℃的低温退火后，大量纳米渗
碳体颗粒弥散析出，并且变形过程中产生的非晶渗碳体晶化

为纳米晶渗碳体，如图 4所示，钢丝抗拉强度大幅度提高到 2
080 MPa。与传统的观点不同的是，低温退火处理可以同时
提高冷拔钢丝的抗拉强度和延展性，通过对微观组织中溶质

碳扩散和纳米渗碳体结构的研究发现，强度增加的原因主要

是铁素体中溶质碳和纳米渗碳体颗粒对位错运动的阻碍作

用，其塑性来源于纳米渗碳颗粒对材料加工硬化能力的显著

提高。Li等［26］将珠光体钢进行热机械加工获得超细晶铁素
体+纳米渗碳体的结构，在变形过程中渗碳体颗粒对位错的
阻碍导致摩擦应力的增加，从而使得材料的屈服强度显著提

高。研究发现其力学性能不仅与铁素体的晶粒尺寸有关

图 4 冷拔以及退火后的珠光体钢丝工程应力应变曲线［25］

Fig. 4 Engineering stress-strain curves of wire pearlitic steel after cold dra-
wing and annealing［25］

图 5 不同碳含量的( α+θ) 复相碳钢的工程应力应变曲线［26］

Fig. 5 Engineering stress-strain curves of ( α+θ ) multiphase carbon steel
with different carbon contents［26］
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系，如图 5所示，渗碳体颗粒的尺寸、体积分数及分布也发挥着
至关重要的作用，特别是对渗碳体含量较高的高碳钢而言。

2. 2 形成微米晶 /纳米晶复合组织增强塑性
除了加入第二相纳米粒子之外，国内外学者在单相金属

中通过微米晶 /纳米晶复合的方法来改善纳米晶 /超细晶金
属材料的塑性。纳米晶 /超细晶基体的加工硬化能力较低，
但是当复合低强度、高加工硬化能力的微米晶以后，其拉伸
塑性就会显著提升［27］。Wang 等［28］在液氮的低温条件下对
纯铜进行了变形量为 93%的冷轧，随后对轧制的材料进行
200 ℃ /3 min的退火，最终获得了晶粒尺寸为纳米晶 /微米晶
双峰分布( BMS) 的组织，其屈服强度和抗拉强度分别达到
330 MPa和 420 MPa，延伸率达到 65%。Weertman等［29］得到
了同样的结果，纳米晶纯铜中存在一些微米晶时就会拥有一

定的塑性，相反晶粒尺寸非常均匀的纳米晶纯铜就会表现出

很差的塑性。Tellkamp 等［30］通过在低温下球磨后等静压挤
压的方法获得了高强高塑的纳米纯铝，进行微观组织表征以

后发现其纳米晶基体相中复合了一定量的微米晶。基于这
一系列研究，Wang［28］和 Ma 等［31］提出了纳米晶或超细晶与
微米晶双尺度复合的方法来实现金属材料的高强度和高塑

性，并且通过调控纳米晶和微米晶的比例以及存在形式、形
态、两相界面等参数来调控材料的强度和塑性，最终达到强
度和塑性优化组合的目的。
同样，在 Fe-Cr-Ni 合金中通过纳米晶 /微米晶复合的方

法获得了高强高塑不锈钢材料。Zheng 等［32］通过等角挤压
后退火的方法获得了晶粒尺寸纳米晶 /微米晶双峰分布
( BMS) 的 304 不锈钢，等角挤压后的 304 不锈钢材料在
750 ℃退火 30 min后，其微观组织中晶粒尺寸为 350 nm的超
细晶( UFG) 的体积分数为 62%，晶粒尺寸为 1. 4 μm的粗晶

图 6 晶粒尺寸双峰分布的 304不锈钢的( a) EBSD和( b) 晶粒尺寸分布
统计［32］

Fig. 6 ( a) EBSD orientation maps and ( b) the bar chart representing the
measured grain size bi-modal distribution of 304 stainless steel［32］

表 1 纳米晶、微米晶和晶粒尺寸双峰分布的不锈钢的力学性能
Table 1 Tensile properties of stainless steel mean grain sizes of the nano-
grain，micro-grain and bi-modal grain

Samples Grain
size /nm

σ0. 2 /MPa σUTS /MPa εf /% εu /%

MG 50 000 205 640 68 58

NG 80—100 1 130 1 160 8. 5 1. 5

NG 100—150 1 045 1 115 26. 4 19. 3

BMS BMS 725 930 40. 6 34. 5

MG 2 500 550 910 42. 3 35. 6

( CG) 的体积分数为 38%，如图 6和表 1所示。在此微纳组织
结构下，304不锈钢的抗拉强度为 930 MPa，屈服强度为 725
MPa，均匀延伸率达到 34. 5%。该材料具有较好塑性的主要
物理机制是变形过程中初期萌生的裂纹在扩展至纳米晶 /微
米晶界面时发生钝化、偏转，从而改变裂尖应力分布，进而改
善塑性。喇培清等［27］通过铝热反应熔化法制备了 304、316L
不锈钢和碳钢材料，其微观组织为纳米晶 /微米晶双相复合
结构，相对应的力学性能表现出高强度和高塑性的优化组

合，并且通过后续的退火处理就可以控制纳米晶和微米晶的

体积分数及分布，进而实现强度和塑性的优化组合。

2. 3 形成多相复合不均匀组织增强塑性
通过材料微观组织多相复合的方法也可以实现钢铁材

料的高强高塑。调控各组元相的含量、形态以及分布就可以
实现多相复合金属材料的强韧化，如上海交通大学张荻课题

组提出“构型强韧化”［33］的概念。国内外学者通过改变和调
控各组元相的存在形态也可以使复合材料的性能得到进一

步优化，如增强体或各组元相以梯度、层状、双联通、网
状［34-37］形态分布。中科院研究所张广平制备的复合铝合金
材料通过层状结构有效提升了复合材料的塑性变形能力。
日本东京大学 Koseki通过轧制的方法制备了“软 /硬”相分层
复合的钢铁材料［38］，从图 7可以看到其相关力学性能较好，
因此多层复合的方法是一条实现钢铁材料强韧化切实可行

的路径，并且这种复合钢铁材料已经实际应用于汽车工业零

部件的生产中。这种复合结构具有层间尺寸配合、界面约
束、组元相之间的力学性能耦合以及多种界面复合等多种效
应，提高了层状复合金属材料的强度和韧性。

图 7 层状复相钢与常用钢材力学性能比较［38］

Fig. 7 Mechanical properties of lamellar composite steel compared with con-
ventional steels［38］

Fang等［39］通过梯度结构的设计提高了铜合金的综合力
学性能。这种梯度纳米结构铜合金在强度提高一倍的同时
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延伸率可以达到 60%。Wu 等［40-41］同样通过梯度结构的设计
获得了高强高塑 IF钢和 304不锈钢。其优异的塑性来源于
应变梯度和应力状态改变所带来的额外的加工硬化能力，这

主要是几何必须位错( GNDs) 的产生和位错林的增殖及相互
作用导致的。最近，有研究者通过冷轧及随后退火的方法制
备了具有高强度和高韧性的不均匀片层( HLS) 结构的钛合
金和 301不锈钢［42-43］。在拉伸过程中，在不均匀结构界面附
近产生大量的几何必须位错，导致高的背应力硬化，从而实

现材料高强度和高塑性的优化组合。南京理工大学李玉胜
等［44］对 316L不锈钢进行了变形量为 85%的室温轧制，然后
在 750 ℃退火 10 min 得到了如图 8 所示的纳米孪晶、纳米
晶、片层粗晶和再结晶晶粒的 HLS 复合结构，其屈服强度达
到 1 GPa，延伸率为 20%。

图 8 316L室温轧制后 750 ℃退火 10 min的 TEM照片［39］

Fig. 8 TEM images of 316L stainless steel annealed at 750 ℃ for 10 min af-
ter rolling at room temperature［39］

Koyama等［45］受到人骨骼具有优异断裂韧性的启发，开
发了一种由 α'应变诱导马氏体和 γ奥氏体组成的纳米结构
片层多相结构。如图 9 所示，通过调整界面结构、各相的组
成分布，材料获得了极高的抗疲劳性。该研究主要探讨了亚
稳定辅助多相钢的抗疲劳性。研究表明，当钢铁材料微观结
构具有类似于骨结构一样的分级分层时，钢铁材料拥有优异

的抗裂性。同时研究人员发现，要想获得比较明显的机械抗
裂性能的提升，关键在于通过调整钢铁材料的界面结构、分
布以及相稳定性来同时激活多个抵抗裂纹扩展的机制，其中

主要有粗糙度导致裂纹终止机制和相变导致裂纹终止机制。

图 9 分级分层双相纳米结构钢与其他钢铁材料疲劳性能比较［45］

Fig. 9 Fatigue property comparison of hierarchical lamellar dual-phase nano-
structured steel with other steels［45］

另外，黄明欣团队［46］通过新的成分体系以及利用多种制备工

艺( 均匀化+热轧+温轧+退火+冷轧+退火+水淬) ，获得了含
有大量的可动位错的 α'马氏体和 γ 奥氏体的双相( DP ) 组
织，通过提高可动位错的密度和相变诱导塑性( TＲIP ) 效应，
同时提高了材料的强度和延展性。这种结构的 DP 超级钢屈
服强度超过 2 GPa，并且均匀延伸率达到 16%，实现了钢铁材
料高强度和优异延展性的良好结合。

3 高强高塑纳米钢铁材料的变形机制

对纳米晶 /超细晶钢铁材料的加工硬化和塑性行为进行
研究发现，塑性变形过程中，位错和晶界相互作用的动态回

复效应使得位错密度下降，进而导致加工硬化能力下降，最

终使得材料塑性下降。因此，相关学者［47-49］提出了塑性失稳
理论，认为超细晶 /纳米晶金属材料的屈服强度很高，但加工
硬化率低，使得颈缩以及剪切带比较容易发生，导致材料塑

性失稳断裂而使塑性下降。经典的位错湮灭理论认为，晶界
对位错的湮灭作用导致位错不能增殖，造成加工硬化率下

降，进而导致材料的塑性下降。Wang 等［50］对 SPD 方法制备
的超细晶金属进行研究发现，由于初始位错密度很高，位错

无法继续增殖，从而使加工硬化率和塑性变形能力下降。卢
柯等［51-52］同样认为导致超细晶 /纳米晶金属材料塑性下降的
主要原因是低加工硬化率造成局部应变的较早发生。他们
通过表面机械研磨处理( SMGT) 法制备了纳米梯度金属材
料，其具备良好的拉伸塑性，这是由于中心粗晶的加工硬化

能力有效抑制了表面纳米层的局部应变，从而提高了塑性。
综上所述，超细晶 /纳米晶材料塑性降低的原因有动态回复
效应、位错湮灭、高的初始位错密度和应变局部化，但归根结
底都是加工硬化能力的下降导致塑性降低。
在研究纳米晶 /超细晶和微米晶多尺度的金属材料时，

Ｒamtani等［53-54］将其看作复合材料来处理，也就是在纳米晶
基体中复合了一定数量的微米晶，当应变比较小时，其塑性

变形机制可以考虑为位错滑移。当塑性变形开始以后，微米
晶会被首先拉长，在达到屈服强度以后发生塑性变形，当应

力增加达到纳米晶的屈服强度时就会在纳米晶 /超细晶和微
米晶的界面或者纳米晶 /超细晶区域出现裂纹或者孔洞; 当
应力继续增加时，裂纹会向前延伸扩展，裂纹扩展到微米晶

区域时就会被抑制，裂纹尖端就会被钝化弥合，从而有效阻

止材料的整体断裂。当应力增加到各个裂纹互相连接，微米
晶区也无法抑制时，金属材料整体才会发生断裂［27］，与单纯

的纳米晶 /超细晶金属材料相比，纳米晶或超细晶和微米晶
复合金属材料的强度较高，同时具备优异的塑性。

Lin等［55］研究发现，由纳米晶、粗晶和第二相颗粒组成
的三元结构可以获得较好的强度和韧性匹配。其中纳米晶
由于较多的晶界和晶体缺陷可以更好地阻碍位错移动，从而

提高强度; 而通过调控粗晶的尺寸、形态和分布可以改善材
料的塑性，另外通过调节强化颗粒的分布也可以有效调控材

料的力学性能。更重要的是，这三者之间的界面特性更能决
定材料的性能，如图 10所示，由于脆硬相中存在的晶体缺陷
在变形过程中先萌生裂纹并沿着纳米晶界迅速扩展，当裂纹

扩展到粗晶的界面时，裂纹必须调整其滑移面才能穿过更大
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的韧性粗晶。在此变形过程中，裂纹遇到大而韧性的粗晶时
发生钝化，并且扩展减慢。

图 10 双峰结构裂纹尖端钝化机理图［55］

Fig. 10 Passive mechanism of crack tip in bimodal structure［55］

另外，对于单相均质材料，在塑性变形时其背应力硬化

通常不明显，当在均质晶粒中复合硬质第二相粒子，或者在

“硬相”中复合“软相”时，塑性变形的不均匀，为了保证变形
的协调性就会产生几何必须位错。如图 11 所示，多晶体发
生塑性变形时会在晶界或者相界处出现几何必须位错以保

证应力梯度的连续性［56］。通常在“软 /硬”相复合的不均匀
材料中会产生几何必须位错，几何必须位错密度受材料微观

组织结构影响，Ashby 认为几何必须位错是“软 /硬”相复合
金属材料塑性变形过程中加工硬化行为的主要影响因素。
Ohmori等［57］通过几何必须位错从理论上讨论了超细晶铁素
体( α) +纳米晶渗碳体( θ) 复相碳钢的应变硬化行为，研究结
果证明，渗碳体颗粒的尺寸、数量及分布对超细晶( α+θ) 复
相钢的加工硬化行为具有明显的影响。几何必须位错理论
将组织参数和流变应力紧密结合起来，这对讨论高强高塑钢

图 11 ( a) 多晶体均匀塑性变形; ( b) 如果不产生位错的话，晶粒间会相
互重叠或出现微孔洞，这与事实不符; ( c、d) 在晶界附近产生位错以保
证应变的连续性［57］

Fig. 11 ( a) Uniform plastic deformation of polycrystals; ( b) if dislocations
do not occur，crystal grains will appear overlap or micro holes，which is in-
consistent with the facts; ( c，d) generate dislocations near the grain bounda-
ry to ensure continuity of strain［57］

铁组织参数与加工硬化行为的关系十分有意义，对如何研究

和开发高强高塑钢铁具有巨大的理论指导意义。
高应变硬化能力是高强纳米钢铁材料增塑的关键因素。

在这方面，第二相纳米粒子、微纳复合和多相复合不均匀组
织钢铁材料的共同特点是结构的不均匀性，其由强度差异显

著的畴组成，畴的尺寸在纳米到微米的范围内变化，作为高

强高塑的首要机制。在不均匀结构中，软区和硬区混合在一
起。软区的塑性变形比硬区域大，因此建立了梯度变化的塑
性变形。这种梯度的塑性变形需要存储几何必须位错，有助
于加工硬化。这是一种非局部效应的强化方式。根据 Ashby
的理论，不均匀纳米结构能提供存储更多几何必须位错的能

力，增强了应变硬化和强度-塑性的协同作用。

4 结语与展望

本文通过理论分析和变形机理的实验观察，讨论了提高

具有纳米晶 /超细晶结构钢铁材料的强度和塑性的策略。均
匀纳米钢铁材料由于其非常小的晶粒和单位体积中很大的

晶界面积，塑性变形方式由粗晶的位错主导地位转变为晶界

调解的变形机制，通常表现出高强度、低塑性。
为了提高纳米钢铁材料的塑性而不损失其强度，综述了

许多关键策略，这些策略主要涉及通过优化其制造、加工方
式和参数在纳米级上调控其微观结构和相组成。根据拉伸
试验期间流动稳定性的原理，可通过更高的应变硬化率来提

高塑性。同时，要特别注意通过形成纳米第二相、微纳结构
和多相不均匀晶粒复合纳米结构增加应变硬化来增强塑性

的策略。尽管这些策略可以有效地在大量的纳米钢铁材料
中同时提供高强度和塑性，但是对各种结构而言，大规模生

产具有良好塑性的超强纳米钢铁材料仍然是一个挑战。实
际上，目前关于纳米钢铁材料具有高强度、良好的塑性以及
其结构用途所需的其他使用性能的报道并不多，特别是疲劳

强度、断裂和冲击韧性等。因此，在解决超高强度和增强塑
性独特结合的现有方法的基础上，需要在这一领域进行新的

研究。成功解决这些重要问题将对基础纳米钢铁材料产生
重大影响，并促进具有良好塑性的超强纳米钢铁材料的制

造 /加工。
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